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1.1 ALC定义 

       ALC是蒸压轻质混凝土（Autoclaved Lightweight Concrete）的简称，是高性能蒸压加气

混凝土（ALC）的一种。ALC是以粉煤灰（或硅砂）、水泥、石灰等为主原料，经过高压蒸汽

养护而成的多气孔混凝土。实际应用中，ALC多制成砌块或板材（内含经过处理的钢筋增强）。

其中，ALC板材既可做墙体材料，又可做屋面板，是一种性能优越的新型建材。 

ALC砌块 ALC板材 



1.2 ALC技术特点 

强度 
级别 

干密度 
级别 

干密度 
（kg/m3） 

抗压强度 
（MPa） 导热系数 

（W/(m·K)） 
平均值 单独最小值 

A2.5 B04 ≤425 2.5 2.0 ≤0.12 

A3.5 B05 ≤525 3.5 2.8 ≤0.14 

A5.0 B06 ≤625 5.0 4.0 ≤0.16 

A7.5 B07 ≤725 7.5 6.0 ≤0.18 

ALC（蒸压加气混凝土）基本性能 



1.2 ALC技术特点 

品种 强度级别 

屋面板、楼板、外墙板 A3.5、 A5.0、 A7.5 

隔墙板（内墙板） A2.5、 A3.5、 A5.0、 A7.5 

强度等级要求 

长度（L）（mm） 宽度（B）（mm） 厚度（D）（mm） 

1800-6000（300模数
进位） 

600 
50、75、100、125、

150、175、200、
250、300 

注：其他规格板材尺寸须经过工厂或施工现场切割成型。 

ALC板材常用规格 



1.3 标准和图集 

1. 《蒸压加气混凝土板》（GB15762-2008） 

2. 《蒸压加气混凝土建筑应用技术规程》（JGJ/T17-2008） 

3. 《蒸压加气混凝土砌块、板材构造》（国标图集13J104） 

4. 《蒸压轻质砂加气混凝土（AAC）砌块和板材结构构造》（06CG01） 

5. 《蒸压轻质砂加气混凝土（AAC）砌块和板材建筑构造》（06CJ05） 

6. 《装配式建筑蒸压加气混凝土板围护系统》（19CJ85-1） 

 



1.3 标准图集 
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2.1 进场验收 

（1）验收人员： 

      ALC板进场由质检员和施工班组负责验收，签认后板材如有损坏由施工班组负责。 

（2）验收后工作： 

        对进场合格的ALC板吊运至卸料平台或者通过升降梯运送至作业楼层，起吊时采用

专用尼龙吊带捆绑于板材两端600mm处。每一捆板材一次起吊，每次起吊重量不超过2T。 

         

         分运至楼层作业面并分类按规格堆放，以便在施工时容易搬运，并要求分散堆放以

免载荷过于集中。板材堆码要垫平，在卸车时产生的废料全部归堆，严禁弃置在施工现场

尤其围挡以外，施工产生的废料、废渣由各施工队清理至统一的堆放地点，不能影响其他

工序施工。 

         


